
代碼 測試項目 數值 基體 顏色/形狀 規格

1-1 總鉛（Pb） 112 油漆塗層 土黄色/粉末 20g/瓶 6,470

1-2 總鉛（Pb） 196 油漆塗層 黑褐色/粉末 20g/瓶 10,380

總鉛（Pb） 135

總鎘（Cd） 234

總鉛（Pb） 99.8

總鉻（Cr） 88.5

總鎘（Cd） 32.6

總汞（Hg） 92.9

總鉛（Pb） 230

總鉻（Cr） 142

總鎘（Cd） 102

總汞（Hg） 46

總鉛（Pb） 133

總鎘（Cd） 102

總鉻（Cr） 145

總鋇（Ba） 119

總銻（Sb） 117

總砷（As） 107

總汞（Hg） 138

總硒（Se） 95.1

總銅（Cu） 173

總鋁（Al） 205

總鋅（Zn） 114

總錫（Sn） 119

總硼（B） 108

總鎳（Ni） 112

總錳（Mn） 102

總鈷（Co） 124

總鍶（Sr） 111

總鉛（Pb） 93.2

總鉻（Cr） 99.3

總鎘（Cd） 120

總汞（Hg） 89.9

標準物質產品目錄

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7
RoHS檢測用標準物質

ABS中鉛、汞、鎘、鉻
ABS 酒红色/顆粒 20g/瓶 3,000

產品名稱 價格(未稅)

20g/瓶 9,500

RoHS檢測用標準物質

PVC中鉛、汞、鎘、鉻
PVC 淺綠色/顆粒 20g/瓶

丙烯酸樹脂油漆塗層中

總鉛成分分析標準物質

丙烯酸樹脂油漆塗層中

總鉛成分分析標準物質

丙烯酸樹脂油漆塗層中

總鉛、總鎘成分分析標

準物質

油漆塗層 橘红色/粉末

1.重金屬總含量系列（產品編號RMA）單位：mg/kg

12,535

3,000

RoHS檢測用標準物質

ABS中鉛、汞、鎘、鉻
ABS 红褐色/粉末 20g/瓶 3,000

PE中17項重金屬成分分

析標準物質
PE 深藍色/顆粒 20g/瓶



總鉛（Pb） 172

總鉻（Cr） 143

總鎘（Cd） 170

總鋇（Ba） 107

總銻（Sb） 195

總砷（As） 179

總硒（Se） 131

總汞（Hg） 195

1-9 總鉛（Pb） 116 油漆塗層 黑褐色/粉末 20g/瓶 6,470

總鉛（Pb） 85.1

總鎘（Cd） 76.2

總鉛（Pb） 231

總鉻（Cr） 198

總鎘（Cd） 50.0

總鋇（Ba） 113

總銻（Sb） 252

總砷（As） 215

總硒（Se） 168

總汞（Hg） 210

總鉛（Pb） 187

總鎘（Cd） 236

總鉻（Cr） 207

總鋇（Ba） 143

總銻（Sb） 200

總砷（As） 215

總汞（Hg） 172

總硒（Se） 159

總銅（Cu） 210

總鋁（Al） 240

總鋅（Zn） 52.1

總錫（Sn） 210

總硼（B） 166

總鎳（Ni） 228

總錳（Mn） 122

總鈷（Co） 160

總鍶（Sr） 167

總鉛（Pb） 170

總鉻（Cr） 115

總鎘（Cd） 102

總鋇（Ba） 176

總銻（Sb） 146

總砷（As） 179

總硒（Se） 133

總汞（Hg） 153

1-8

1-10

1-11

1-12

1-13

11,615

PP中8項重金屬成分分析

標準物質
PP 橘红色/顆粒 20g/瓶

PVC中8項重金屬成分分

析標準物質
PVC 暗黄色/顆粒 20g/瓶 10,515

10,510

ABS中17項重金屬成分

分析標準物質
ABS 墨綠色/顆粒 20g/瓶 12,535

10,510

丙烯酸樹脂油漆塗層中

總鉛成分分析標準物質

丙烯酸樹脂油漆塗層中

總鉛、總鎘成分分析標

準物質

油漆塗層 红褐色/粉末 20g/瓶

PE中8項重金屬成分分析

標準物質
PE 墨綠色/顆粒 20g/瓶



總鉛（Pb） 93

總鉻（Cr） 99

總鎘（Cd） 49

總汞（Hg） 91

總鉛（Pb） 192

總鎘（Cd） 100

總鉻（Cr） 200

總汞（Hg） 189

總鉛（Pb） 496

總鎘（Cd） 268

總鉻（Cr） 506

總汞（Hg） 492

總鉛（Pb） 774

總鎘（Cd） 416

總鉻（Cr） 764

總汞（Hg） 782

總鉛（Pb） 997

總鎘（Cd） 534

總鉻（Cr） 972

總汞（Hg） 1001

總鉛（Pb） 205

總鎘（Cd） 207

總鉻（Cr） 215

總鋇（Ba） 296

總銻（Sb） 199

總砷（As） 205

總汞（Hg） 173

總硒（Se） 176

總銅（Cu） 244

總鋁（Al） 296

總鋅（Zn） 210

總錫（Sn） 230

總硼（B） 62.0

總鎳（Ni） 212

總錳（Mn） 131

總鈷（Co） 204

總鍶（Sr） 218

3,000

1-19

3,000

RoHS檢測用標準物質PP

中鉛、汞、鎘、鉻
PP 黄色/顆粒 20g/瓶 3,000

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18
RoHS檢測用標準物質PP

中鉛、汞、鎘、鉻
PP 深黄色/顆粒 20g/瓶

PP中17項重金屬成分分

析標準物質
PP 淺綠色/顆粒 20g/瓶

淺黄色/顆粒 20g/瓶 3,000

12,535

RoHS檢測用標準物質PP

中鉛、汞、鎘、鉻
PP 橙黄色/顆粒 20g/瓶 3,000

RoHS檢測用標準物質PP

中鉛、汞、鎘、鉻
PP 米黄色/顆粒 20g/瓶

RoHS檢測用標準物質PP

中鉛、汞、鎘、鉻
PP



總鉛（Pb） 161

總鎘（Cd） 207

總鉻（Cr） 129

總鋇（Ba） 170

總銻（Sb） 171

總砷（As） 190

總汞（Hg） 168

總硒（Se） 157

總銅（Cu） 167

總鋁（Al） 208

總鋅（Zn） 554

總錫（Sn） 140

總硼（B） 151

總鎳（Ni） 190

總錳（Mn） 110

總鈷（Co） 141

總鍶（Sr） 192

總鉛（Pb） 99.1

總鉻（Cr） 101

總鎘（Cd） 103

總汞（Hg） 100

總鉛（Pb） 118

總鉻（Cr） 86

總鎘（Cd） 20

總汞（Hg） 97

總鉛（Pb） 222

總鉻（Cr） 160

總鎘（Cd） 40

總汞（Hg） 190

總鉛（Pb） 588

總鉻（Cr） 411

總鎘（Cd） 81

總汞（Hg） 480

總鉛（Pb） 1173

總鉻（Cr） 753

總鎘（Cd） 105

總汞（Hg） 948

總鉛（Pb） 1429

總鉻（Cr） 925

總鎘（Cd） 156

總汞（Hg） 1160

1-25

1-26

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24
RoHS檢測用標準物質

PVC中鉛、汞、鎘、鉻
PVC 綠色/顆粒 20g/瓶 3,000

RoHS檢測用標準物質

PVC中鉛、汞、鎘、鉻
PVC 淺綠色/顆粒 20g/瓶

12,535

RoHS檢測用標準物質

PVC中鉛、汞、鎘、鉻
PVC 墨綠色/顆粒 20g/瓶 3,000

RoHS檢測用標準物質

PVC中鉛、汞、鎘、鉻
PVC 深綠色/顆粒 20g/瓶 3,000

3,000

RoHS檢測用標準物質

PVC中鉛、汞、鎘、鉻
PVC 嫩綠色/顆粒 20g/瓶 3,000

RoHS檢測用標準物質PE

中鉛、汞、鎘、鉻
PE 亮乳色/顆粒 20g/瓶 3,861

PVC中17項重金屬成分

分析標準物質
PVC 綠色/顆粒 20g/瓶



總鉛（Pb） 99

總鉻（Cr） 82

總鎘（Cd） 22

總汞（Hg） 98

總鉛（Pb） 300

總鉻（Cr） 241

總鎘（Cd） 41.0

總汞（Hg） 295

總鉛（Pb） 506

總鉻（Cr） 438

總鎘（Cd） 87

總汞（Hg） 496

總鉛（Pb） 790

總鉻（Cr） 701

總鎘（Cd） 101

總汞（Hg） 799

總鉛（Pb） 975

總鉻（Cr） 786

總鎘（Cd） 121

總汞（Hg） 960

總鉛（Pb） 125

總鉻（Cr） 120

總鎘（Cd） 44.2

總鋇（Ba） 638

總銻（Sb） 117

總砷（As） 52.0

總硒（Se） 169

總汞（Hg） 98.1

總鉛（Pb） 180

總鉻（Cr） 280

總鎘（Cd） 237

總鋇（Ba） 105

總銻（Sb） 190

總砷（As） 193

總硒（Se） 135

總汞（Hg） 180

1-34 六價鉻（CrVI） 90.3 PVC 白色/粉末 25g/瓶 5,965

1-35 總磷（P） 191 PE 淺藍色/顆粒 20g/瓶 9,445

1-36 總磷（P） 1241 PE 深藍色/顆粒 20g/瓶 9,445

1-31

1-32

1-33

1-27

1-28

1-29

1-30

PVC中六價鉻成分分析

標準物質

PE中總磷成分分析標準

物質

PE中總磷成分分析標準

物質

ABS中8項重金屬成分分

析標準物質
ABS 水红色/顆粒 20g/瓶 10,510

3,000

塗層中8項重金屬成分分

析標準物質
油漆塗層 橘红色/粉末 20g/瓶 11,525

RoHS檢測用標準物質

ABS中鉛、汞、鎘、鉻
ABS 墨綠色/顆粒 20g/瓶

3,000

RoHS檢測用標準物質

ABS中鉛、汞、鎘、鉻
ABS 淺綠色/顆粒 20g/瓶 3,000

RoHS檢測用標準物質

ABS中鉛、汞、鎘、鉻
ABS 嫩綠色/顆粒 20g/瓶

RoHS檢測用標準物質

ABS中鉛、汞、鎘、鉻
ABS 深綠色/顆粒 20g/瓶 3,000

RoHS檢測用標準物質

ABS中鉛、汞、鎘、鉻
ABS 綠色/顆粒 20g/瓶 3,000



總鉛（Pb） 124

總鎘（Cd） 35.5

總鉻（Cr） 114

總鋇（Ba） 182

總銻（Sb） 99.4

總砷（As） 66.5

總汞（Hg） 80.1

總硒（Se） 155

總銅（Cu） 128

總鋁（Al） 224

總鋅（Zn） 167

總錫（Sn） 72.3

總硼（B） 86.5

總鎳（Ni） 90.2

總錳（Mn） 192

總鈷（Co） 64.1

總鍶（Sr） 133

總鉛（Pb） 213

總鎘（Cd） 225

總鉻（Cr） 95.8

總汞（Hg） 192

1-39 六價鉻（CrVI） 434 PVC 淡黄色/粉末 25g/瓶 5,965

1-40 六價鉻（CrVI） 191 PVC 淺黄色/粉末 25g/瓶 5,965

1-37

1-38

PVC中六價鉻成分分析

標準物質

PVC中六價鉻成分分析

標準物質

15,620

丙烯酸樹脂油漆塗層中4

項重金屬成分分析標準

物質

油漆塗層 紫色/粉末 20g/瓶 9,720

丙烯酸樹脂油漆塗層中

17項重金屬總量標準物

質

油漆塗層 橙红色/粉末 20g/瓶


