
代碼 測試項目 數值 基體 顏色/形狀 規格

總鉛（Pb） 305

可遷移鋁（Al） 3337

可遷移鋇（Ba） 54.1

可遷移硼（B） 73.5

可遷移鎘（Cd） 161

可遷移鉻（Cr） 17.8

可遷移鈷（Co） 60.1

可遷移銅（Cu） 1656

可遷移鉛（Pb） 165

可遷移錳（Mn） 50.4

可遷移鍶（Sr） 28.1

可遷移錫（Sn） 22.7

可遷移鋅（Zn） 101

可遷移砷（As） 108

可遷移鋇（Ba） 301

可遷移鎘（Cd） 53

可遷移銻（Sb） 50

可遷移硒（Se） 71

可遷移鋁（Al） 242

可遷移鋇（Ba） 105

可遷移硼（B） 144

可遷移鎘（Cd） 176

可遷移鉻（Cr） 50.1

可遷移鈷（Co） 182

可遷移銅（Cu） 184

可遷移鉛（Pb） 164

可遷移錳（Mn） 182

可遷移鍶（Sr） 132

可遷移錫（Sn） 22.3

可遷移鋅（Zn） 204

可遷移汞（Hg） 150

可遷移硒（Se） 123

可遷移銻（Sb） 147

可遷移砷（As） 151

可遷移鎳（Ni） 264

2.可溶性金屬系列（產品編號RMB）單位：mg/kg

標準物質產品目錄
產品名稱 價格(未稅)

16,580

2-2

塗層中可溶性重金屬標

準物質（適用標準

Canada HPA-C03：

2014）

油漆塗層 紫色/粉末 20g/瓶 14,050

2-1

丙烯酸樹脂塗層中總鉛

和可溶性重金屬標準物

質（適用標準EN 71-

3：2013+A3:2018）

油漆塗層 褐黑色/粉末 20g/瓶

17,6652-3

丙烯酸樹脂塗層中17項

可溶性重金屬標準物質

（EN 71-3：

2013+A3:2018）

油漆塗層 淡藍色/粉末 20g/瓶



可遷移鉛（Pb） 257

可遷移鉻（Cr） 186

可遷移鎘（Cd） 126

可遷移鋇（Ba） 519

可遷移銻（Sb） 257

可遷移砷（As） 332

可遷移硒（Se） 367

可遷移汞（Hg） 41.0

2-4

丙烯酸樹脂塗層中8項可

溶性重金屬標準物質（

EN 71-3：

2013+A3:2018）

油漆塗層 淡黄色/粉末 20g/瓶 13,680


